
บางจาก สกุต๊เตอร ์เกยีร ์ออยล ์ เป็นน ้ำมันเกยีรอ์ตัโนมัต ิคณุภำพสงู ชนดิเกรดรวม (Multigrade) ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ

SAE 80W-90 มำตรฐำน API GL-5 ผลติจำกน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนคณุภำพสงู ผสมผสำนกบั

สำรเพิม่คณุภำพทีพั่ฒนำขึน้พเิศษ ใหฟิ้ลม์น ้ำมันแข็งแรง ทนตอ่แรงกด แรงกระแทกไดส้งู o API GL-5 

สำมำรถป้องกนัผวิเฟืองเกยีรจ์ำกกำรสกึหรอ กำรกดักร่อน และกำรเกดิสนมิไดด้เียีย่ม ภำยใตส้ภำพ

กำรขบัขีท่ีค่วำมเรว้สงู และมอีณุหภมูสิงู

     o ชว่ยสง่ก ำลงัในชดุเกยีรใ์หเ้ต็มประสทิธภิำพ 

     o ชว่ยยดือำยกุำรใชง้ำนของชดุเกยีร์

     o เพิม่สมรรถนะกำรขบัขีท่ีไ่หลลืน่ ชว่ยใหก้ำรขบัขีไ่ดอ้ยำ่งนุ่มนวล

     o ทนตอ่กำรรวมตวักบัออกซเิจน ป้องกนักำรสกึหรอไดด้เียีย่ม

การใชง้านของ บางจาก มอเตอรไ์ซเคลิ เกยีร ์ออยล์ คณุสมบตัเิดน่

o เหมำะส ำหรับเกยีรอ์อโตเมตกิของรถจักรยำนยนต ์4 จังหวะ ทกุยีห่อ้ เชน่ YAMAHA, 

   HONDA, SUZUKI  เป็นตน้

ค ำเตอืน : ใชเ้ฉพำะรถจักรยำนยนตเ์กยีรอ์อโตเมตกิเทำ่นัน้ หำ้มใชก้บัรถเกยีรธ์รรมดำ  

TYPICAL INSPECTION

Appearance Visual

Color ASTM D1500

Density @ 15 oC, g/cm3 ASTM D1298

Flash Point (COC), °C ASTM D92

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892

Pour Point, °C ASTM D97

Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt. ASTM D445

Viscosity Index ASTM D2270

บรรจภัุณฑ ์ :  120  มลิลลิติร

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangchaklubricants.com

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260

Report

PROPERTIES METHOD
BANGCHAK SCOOTER GEAR OIL

SAE 80W-90

Bright & Clear

95 Min

Report

215 Min

50/0 Max

-18 Max

14.0-15.0

บางจาก สกูต๊เตอร์ เกียร์ ออยล์
น ้ามนัเกยีรอ์อโตเมตกิรถจักรยานยนต ์4 จังหวะ 
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เพิม่ประสทิธภิาพ


