
บางจาก จอี ีเอ็นจวี ีเป็นนํѸามนัหลอ่ลืѷนกึѷงสงัเคราะห ์ชนดิเกรดรวม SAE15W-40 พัฒนาเป็นพเิศษสําหรับ ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ
เครืѷองยนตเ์บนซนิทีѷดัดแปลงมาใชก้า๊ซธรรมชาต ิ(NGV) เป็นเชืѸอเพลงิ ผลติจากนํѸามนัหลอ่พืѸนฐานคณุภาพสงู 
นํѸามนัหลอ่ลืѷนพืѸนฐานสงัเคราะห ์และสารเพิѷมคณุภาพพเิศษ เพืѷอใหเ้หมาะกับการใชง้านของเครืѷองยนตท์ีѷมผีา่น o ACEA A3/B4-23
การดัดแปลงระบบสามารถใชไ้ดก้บัเครืѷองยนตท์ีѷใช ้CNG LPG, นํѸามนัเบนซนิ และแกส๊โซฮอล์ o MB 229.1

o ทนตอ่การใชง้านทีѷอณุหภมูสิงูไดด้ ีทําใหนํ้Ѹามนัเสืѷอมสภาพชา้ และรองรับการใชง้านของเครืѷองยนต์
  ทีѷตดิตั Ѹงระบบกา๊ซ NGV และ LPG ทีѷมอีณุหภมูภิายในหอ้งเผาไหมส้งูไดด้ี
o สารเพิѷมคณุภาพพเิศษ มคีณุสมบตัใินการรักษาความสะอาดของชิѸนสว่นตา่งๆไดด้เียีѷยม 
o เพิѷมประสทิธภิาพในการหลอ่ลืѷนและป้องกันการสกึหรอของเครืѷองยนตไ์ดด้ทีกุสภาวะการใชง้าน
o ผา่นการทดสอบกบัการใชง้านจรงิในเครืѷองยนตท์ีѷดัดแปลงมาใชก้า๊ซ CNG และ LPG

การใชง้านของ  บางจาก จอี ีเอ็นจวี ี คณุสมบตัเิดน่

o เหมาะสําหรับเครืѷองยนตเ์บนซนิทีѷดัดแปลงมาใช ้NGV และ LPG รวมถงึรถยนตเ์บนซนิทัѷวไป

คณุสมบตัทิ ัѷวไปของ บางจาก จอี ีเอ็นจวี ี

Appearance Visual

Color ASTM D1500

Density @ 15 oC, g/cm3 ASTM D1298

Flash Point (COC), °C ASTM D92

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892

Pour Point, °C ASTM D97

Kinematic Viscosity  @ 100 °C, cSt. ASTM D445

Viscosity Index ASTM D2270

Cold Cranking Simulator  @ -20 °C, cP ASTM D5293

TBN, mg KOH/g ASTM D2896

บรรจุภณัฑ ์: 1  ลติร,  4 ลติร, 18 ลติร และ 200 ลติร

สามารถหาขอ้มลูเพิÉมเตมิไดท้ีÉ www.bangchaklubricants.com

บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชั Éน จาํกดั (มหาชน) 2098 อาคารเอม็ทาวเวอร ์ชั Êน 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260

135 Min

6600 Max

9.2 Min

Report

Report

215 Min

50/0 Max

-21 Max

14.5-15.5

Bright & Clear

PROPERTIES METHOD
BANGCHAK  GE NGV

SAE 15W-40

บางจาก จีอี เอน็จีวี
นํѸามนัเครืѷองสําหรับเครืѷองยนตใ์ชก้า๊ซ
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