
บางจาก  จอี ีสปีด เอ็กซ ์   น ้ำมันเครือ่งยนตเ์บนซนิชนดิเกรดรวม ผลติจำกน ้ำมันพืน้ฐำนคณุภำพสงู MEET REQUIRMENT

ดว้ยกระบวนกำรผลติพเิศษ ประกอบดว้ยสำรเพิม่คณุภำพทีด่เียีย่ม ซีง่ท ำใหท้นตอ่สภำพกำรใช ้

งำนหนักในสภำวะกำรจรำจรทีต่ดิขดัและกำรใชง้ำนควำมเร็วสงู และกำรบรรทกุหนัก o API  SM/CF    

o เพิม่ควำมสำมำรถในกำรชะลำ้งและกระจำยเขมำ่ตะกอน ท ำใหเ้ครือ่งยนตส์ะอำด ลดเขมำ่ o Ford WSS-M2C-945A/946A/947A 

   และลดมลพษิ จำกไอเสยี

o ทนตอ่กำรรวมตวักบัออกซเิจนทีอ่ณุหภมูสิงูไดด้ ีท ำใหย้ดือำยกุำรใชง้ำนของน ้ำมันหลอ่ลืน่ o Chrysler MS6395

o อตัรำกำรระเหยกลำยเป็นไอต ำ่ ลดกำรสิน้เปลอืงของน ้ำมันหลอ่ลืน่

o ใหก้ำรหลอ่ลืน่เต็มประสทิธภิำพ เนือ่งจำกฟิลม์น ้ำมันทีแ่ข็งแรงกวำ่ o GM 6094M

การใชง้านของ บางจาก  จอี ีสปีด เอ็กซ์ คณุสมบตัเิดน่

o ใชไ้ดก้บัเครือ่งยนตเ์บนซนิทกุประเภทท่ัวโลก ทัง้รุน่เกำ่จนถงึปัจจบุนั   

o เหมำะส ำหรับ รถโดยสำร รถบรรทกุ รถแท็กซี ่และเครือ่งยนตท์ีถ่กูปรับเปลีย่น

   เพือ่ใหส้ำมำรถรองรับกำรใช ้NGV/LPG/CNG

TYPICAL INSPECTION

SAE 10W-30 SAE 20W-50

Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear

Color ASTM D1500 Report Report

Density @ 15 °C, g/cm3 ASTM D1298 Report Report

Flash Point (COC), °C ASTM D92 215 Min 215 Min

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892 50/0 Max 50/0 Max

Pour Point, °C ASTM D97 -21 Max -15 Max

Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.. ASTM D445 10.5-11.5 18.5-19.5

Viscosity Index ASTM D2270 135 Min 125 Min

Cold Cranking Simulator, cP ASTM D5293 6700 Max, @ -25 °C 9100 Max, @ -15 °C

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 7 Min 7 Min

บรรจภัุณฑ ์: 200 ลติร

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangchaklubricants.com

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260

PROPERTIES METHOD
BANGCHAK  GE SPEED X

บางจาก จีอี สปีด เอก็ซ์
น ้ามนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนตเ์บนซนิ
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ปกป้องเครือ่งยนต์

ยดือายเุครือ่งยนต์
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